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Report 49369
Prafbericht

Anfragsteller Kundenreferenz

Kaindl Flooring GmbH
KaindistraBe 2

A-5071 Wals / Salzburg
OSTERREICH

Auftrag

Prafung der Wdarmeleitfahigkeit.

Prufgut

Kaindl Laminatboden 7mm

Das zur Prafung verwendete Prafgut wurde fur Laboratoriumszwecke anonymisiert.
Eine detailierte Musterliste ist im Dokument enthalten.
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1 Auftrag

1l Auftragschronologie

Dafum Eingang Auffrag
2005-06-02 2005-06-02 Prafung der Warmeleitfahigkeit.

1.2 Prafmuster

Nr.  Eingang Mustermenge Muster
1 2005-06-02 M 1 Packung LaminatfuBboden "Kaindl Laminatboden 7mm"

(1) Probeneingang vom Kunden beigestellter Proben. (2) Probe vom OTI gezogen.

1.3 Beschreibung des Prufmusters

Bei dem eingereichten Prafmuster handelt es sich um einen DPL Laminatboden mit HDF-
Tragerplatte gemdaB ONORM EN 13329,
Die Gesamtdicke betragt 7 mm.

1.4 Bestimmung des Warmedurchlasswiderstandes

Prifungsbedingungen

Versuchsdurchfuhrung und Versuchsauswertung gemag 1SO 8302
Prafgerat: Zweiplattengerat

ProbengroBe: 50 cm x 80 cm

Probendicke im eingebauten Zustand: 7 mm

Anzahl der gemessenen Proben: 2

Anzahl der Versuche: 1

Mitteltemperatur der Probe: 29,65 °C

Mittlere Temperaturdifferenz: 10,45 °C

Ergebnis

Gepruftes Muster: 1

Mittlerer Warmedurchlasswiderstand: 0,069 m2.K /W
Mittlere theoretische Warmeleitzahl: 0,1008 W / m.K
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2 Anmerkungen

Muster
Die Ergebnisse durchgeflhrter Prifungen beziehen sich nur auf das vorgelegte Probenmaterial.

Sofern nicht ausdricklich eine gegenteilige schriffiche Vereinbarung besteht, ist keine zerstorungsfreie Prifung
bedungen und geht das vorliegende Probenmaterial ins Eigentum des OT| Uber, welches auch berechtigt ist, dber
Lagerung bzw. Enfsorgung dlleine zu verfugen.

Qualitétsmanagement und Akkreditierung
Alle Leistungen unterliegen einem Qualitdtsmanagementsystemn nach EN ISO 17025.

Das OTl st fir unterschiedliche Prifungen von mehreren Organisationen akkreditiert sowie als Prifstelle 0534 notifiziert.
Die Prdfstellenakkreditierung durch das BMwA erfolgte zuletzt unter AZ 92714/263-1/12/04 (Akkreditierte Einzel-
verfahren sind mit dem Prifstellenlogo als solche gekennzeichnet), die Akkreditierung fir Priifung und Uberwachung
von Bauprodukten durch das Osterreichische Institut flir Bautechnik. Detfails und weitere Akkreditierungen auf
Anfrage oder unter www.oefi.ct.

Copyright und Verwertungshinweise

Es wird darauf hingewiesen, dass jegliche - vom Reportersteller nicht autorisierte - Verdnderungen, Ergdnzungen
oder Verfalschungen eines Report sowohl zivil- als auch strafrechtlich verfolgt werden. Dies insbesondere nach den
einschlégigen Bestimmungen des ABGB, des UrhG, des UWG, sowie des Strafgesetzbuches.

Reports unterdiegen infernationalen Copyright-Gesetzen. Insbesondere Verdffentlichungen - auch auszugsweise - und
Hinweise auf Prifungen zu Werbezwecken bedurfen in jedem Fall der widerruflichen, schriftichen Einwiligung des
Osterreichischen Textil-Forschungsinstitutes. Reports dirfen ohne ausdrickliche Zustimmung nur in voller Lange
reproduziert werden.
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